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Okobilanz - Putz und Mortel

Naturbelassene Baustoffe wie Kies, Lehm und Sand, sind die besten Materialien.

Drei Systeme - drei Grafiken

UBP Umweltbelastungspunkte zeigen ein umfassendes Bild der Umweltauswirkungen.

PEI Primiérenergie ist ein Teilbereich der UBP und ist in erneuerbar (gelb) und nicht erneuerbar (rot)
aufgeteilt, wovon die nicht erneuerbare Energie (rot) moglichst klein sein soll.

CO2-Emission ist auch ein Teilbereich der UBP und ein bekannter Kennwert fiir die Klimaerwdrmung.

Je kleiner die Zahlenwerte, umso umweltfreundlicher das Material.

ACHTUNG: Bei Baustoffen gilt dieser Grundsatz nicht, weil die Summe der Werte aller verwendeten
Komponenten fiir ein Bauelement iiber die Umweltvertriglichkeit entscheidet. In der detaillierten
Konstruktionsberechnung wird die Baustoffdicke, das spezifische Gewicht und die Nutzungszeit des
Bauelements beriicksichtigt. Hilfreich fiir den Bauspezialisten sind die Okobilanzdaten in Tabellenform,
die technischen Materialdaten und das Berechnungsbeispiel auf der Seite fiir Profis.

(Zum Vergrossern auf Tabellen klicken)


https://www.gesundes-haus.ch/oekobilanz/oekobilanzdaten.html
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Umweltbelastungspunkte (UBP) pro kg Baustoff

Baukieber/Einbettmérte| mineralisch EET 427
BaukleberfEinbettmartel mineralisch Leichtzuschlag NN 424
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Glps-Kalk-Putz S 151
Glps-Welssputz [N 146
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Primédrenergie (PEI) in kWh pro kg Baustoff
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Treibhausgase (CO2) Emission in kg CO2 pro kg Baustoff

Baukleber/Einbettmbriel mineralisch [ ] 0.408
Baukle berEinbettmértel mineralisch Leichtzuschlag [ ] 0.427
Baukleber/Einbettmértel organisch [ ] 3,758
Gips-Halk-Putz [ 0.155
Gips-Welssputz [T 0.147
Kunststoffputz (DMspersbonspute) [ ] 0081
Kalk-ZementZement-Kalk-Putz [ ] 0.247
Lehmputz [0 0.023
Leichtputz mineraliseh [ ] 0.388
Silikatputz (Dispersionssilikatpute) [ ] 0678
Silkenhanput EEEEesSseeT e eeee e e eee] 1.12
Sumpfhalkputz [ ] 0.489
Unterlagsboden Anhydrit, 80 mm [T 0.087
Unterlagsboden Zement, 88 mm [ 0.125
Warmedammputz EPS [ ] 0.767

Welsszementputz [ ] 0.328
Zementputz [ 0269 | =2c02 ] stana: 2018

Mehr zu Okobilanzsysteme
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